
 

 

LINEE GUIDA PULIZIA POLICARBONATO COMPATTO  

 Risciacquare la lastra con acqua tiepida. Lavare la lastra con soluzione di sapone delicato o detersivo domestico 

usando panno morbido o una spugna per rimuovere ogni traccia di sporco. Risciacquare con acqua fredda ed 

asciugare con un panno morbido per aiutare a prevenire la formazione di macchie d’acqua.  

  

GRANDI AREE  

Pulire la superficie con acqua ad alta pressione e/o con pulitrice a getto di vapore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


